FTECH 110

KENDILIGINDEN YAYILAN ZEMIN TESVIYE SAPI 1-10 MM i

: ®
YAPI KIMYASALLARI

TANIM

® Diizgin ylzey elde etmek amaciyla 1-10 mm arasinda uygulanabi-
len, ¢cimento esasli kendiliginden yayilan zemin tesviye sapidir.

KULLANIM ALANLARI

® |¢c mekan zeminlerde,

e PVC-linolyum, lamine parke, ahsap, hali, kauguk esasli zemin
kaplama, seramik kaplama éncesinde zemin dizeltilmesi
ErTlacnl/la sap, beton vb. zemin izerinde tesviye sapi olarak

ullanilir.

OZELLIKLERI

e 1-10 mm arasindaki yiizey bozukluklarin diizeltiimesinde kullanilr.
Kendiliginden yayilarak diizgiin bir zemin olusturur.

Uygulamasi kolaydir, fazla iscilik gerektirmez.

Biiziilme ve ¢atlama yapmaz.

Tekerlekli sandalye ve yerden isitmali sistemler i¢in uygundur.

El ve makine kullanimina uygundur.

YUZEY HAZIRLIGI

® Yizey temiz, kuruy, diizgiin ve saglam olmaldir.
o Yluzey, yapismayi 6nleyecek kalintilardan arinmalidir.
Zeminde bulunan bélgesel bozukluklari FTECH 40 Tamir Harci ile
onarilmalidir.
Uygulama kalinligi, zemin tizerindeki pUrizliilik ve gdzenekli yapi
o gibi dzellikleri dikkate alinarak belirlenmelidir.
Uygulama 6ncesi zemin durumuna goére mutlaka astar uygulamasi
yapilmalidir.

TUKETIM
® 1,5-1,8 kg/m? (1 mm uygulama kalinligr)

TAMAMLAYICI URUN

® Z-100 Sap ve zemin astari

UA-34 Genel amacl astar

F81 Esneklik ve mukavemet arttirici harg katkisi
FTECH 40 Tamir harci

KALITE BELGELERI
e TS EN 13813 standardina ve CT-C25-Fé sinifina uygundur.

RAF OMRU

® Acilmamis ambalajinda ve kuru ortamlarda, Uretim tarihinden
itibaren 12 aydir.

AMBALAJ
® 20 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1280 kg)

TEKNIK OZELLIKLER
Renk :Gri
Uygulama sicakligi : (+5°C)~(+30°C)
Son kat kaplama igin gereken sire : 24-48 saat
Uygulama kalinugi :1-10 mm
Zemin ve yaya trafigine acilabilmesi igin gecerli siire : 6-8 saat
Basing dayanimi 125 N/mm?
Egilme dayanimi 16 N/mm?

® Bu degerler laboratuvar sartlarinda ((23+2)°C sicaklik ve %50 bagil nem) elde edilmis olup santiye ortamindaki
uygulamalarda degisiklik gosterebilir.

® Uriiniin amacinin disinda kullanilmasi ya da yukarida belirtilen uygulama sartlari ve dnerilerine uyulmamasi halinde
olusabilecek uygulama hatalarindan MYFIX YILDIZ YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. $TI. sorumlu degildir.

UYGULAMA

® 20 kg FTECH 110 SlgUlu kabin icerisinde 4,8 lt temiz su lizerine yavasca
bosaltilmali ve homojen bir karisim elde edilinceye kadar diistik
devirli mikser (maks.600/dev./dak.) ile karistirilmalidir.

® Hazirlanan harg, olgunlasmasi igin 2-3 dakika dinlendirilmelidir.
Uygulamaya baslamadan 6nce 1-2 dakika tekrar karistinlmaldir.

e Hazirlanan akici kivamdaki FTECH 110 yiizeye bosaltilmaldir.

e Kendinden yayilan harcin kalinligi celik mala ile ayarlanmalidir.

e Uygulama esnasinda, gerekmesi halinde Urliniln icinde hava
kabarcigi kalmamasi, yayilma isleminin kolaylasmasi ve son ylizey
duzeltmeler igin kirpi rulo kullanitmalidir.

® Saglam ve emici alt zeminler izerine yapilan uygulamalarda kalinlik
minimum 1,5 mm olmalidir.

e Hazirlanan harg, 10°C-20°C hava sicakliginda 20 dakika icerisinde

tuketilmelidir. Distk sicakliklarda uygulama stiresi uzarken yiksek

sicakliklarda kisalabilir. Eger sicaklik +5°C’nin altinda ise uygulama
yapilmamalidir.

Blyik santiyelerde FTECH 110 dakikada 40 lt kapasiteli helezonlu

veya pistonlu pompalarla uygulanabilir. Pompaiile 4,8 It suya

karnstirilmis FTECH 110 Griinl pompa hortumunun i¢ ceperlerinden bir
sefer gegirildikten sonra kum ilavesi yapilabilir. 20-30 dakika Uzeri
duruslarda pomlpa ve hortum mutlaka temizlenmelidir.

® Makine ile uygulama yapilacak ise, uygulanacak harcin diizgiin
yayilimini saglamak adina alan genisligi 6 metreyi ge¢cmemelidir.

UYARI VE ONERILER

e Uygulama standartlara ve talimatlara gére yapilmalidir. Su orani
belirtilenin disina cikilmamali ve talimatta belirtilmeyen hicbir madde
ilave edilmemelidir.

® Surekli 1slak olan ve nem problemi olan zeminlerde uygulama
yapilmamaldir.

e Perlitli zemin sapi tizerine mutlaka astar uygulamasi yapildiktan sonra
uygulamaya gecilmelidir.

Dis mekanlarda, ahsap zemin lizerinde, dayanimi diisiik ve gevsek
zeminlerde uygulama yapilmamalidir.

o Kendiliginden yayilan zemin tesviye sap Urlininin ¢atlama ve
tozlanma riskini azaltmak, su gecirimsizlik 6zelligini arttirmak ve
islenebilirligi kolaylastirmak amaci ile F81 Esneklik ve mukavemet
arttirici harg katkisi kullanilabilir.

e Uygulama zemini son kat olarak birakilmamaldir.

e DusUk mukavemetli alt zeminlerde Ust kaplama ile birlikte catlamalar
ve kopmalar olabilir. Alt zeminde olusabilecek ¢atlaklar ayni anda veya
btalg.sl'i]reler sonunda Ust kaplamada catlamalarin olusmasina sebep
olabilir.

e Uygulama yapilacak beton ylizeylerde nem ylizde %4 ten fazla
olmamaldir.

® Yizey emiciligi uygulama éncesi tespit edilip uygun zemin astari ile tek
kat uygulanmali ve kurumasi beklenmelidir.

e Parke uygulamasi yapilirken uygulama kaliniginin 4 mm den az
olmamal ve parke uygulamasi dncesi ylzey kurulugu kontrol
edilmelidir.

e Cimento esasl oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve g&ze temas
ettirmeyiniz.

® Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir.
Urln hizli priz alip kirlendigi icin uygulama sirasinda zemin, riizgardan
ve dogrudan ginesin etkisinden korunmalidr.

e Belirtilen tiketim miktari genel bir bilgidir. Uygulama kosullari ve ylizey
ozelliklerine bagli olarak degisiklik gosterebilir.

e Uygulama mutlak suretle uzman uygulayici bayimiz tarafindan
yapilmalidir. Uzman uygulayici bayilerimiz tarafindan yapilmayan
uygulamalarin sorumlulugu uygulayan firmaya aittir.
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